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 De esta forma tan sencilla puede hacerse un ala de foam con alerones integrados .

  

Lo primero de todo es dar un lijado general con lija fina para igualar la superficie y que la cinta
se adhiera mejor.

  

También es muy recomendable si, el foam no es de mucha densidad,poner unos refuerzos de
cinta de fibra para evitar que rasgue.

  

Por último, el horn de mando se puede hacer con plástico de un embalaje, siempre y cuando
no vaya a estar sometido a grandes esfuerzos.

  

Y si queremos mejorar el rendimiento, se puede proceder al sellado de la ranura  que queda
entre el alerón y ala.
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